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Trapézové plechy jsou vyrobky, které
diky své univerzalité nachazi Siroké
uplatnéni ve stavebnim primyslu.
Osvedci se jako fasadni a stresni
krytina pro ty nejmensi objekty
(garaze, pristresky), ale i velkoplosné
vyrobni haly ¢i obchodni objekty. Nase
nabidka zahrnuje Siroké spektrum
produktd od ekonomickych reseni
po vysoké konstrukceni profily s
parametry, které umozni vyuziti i v
téch nejnarocnéjsich pramyslovych
aplikacich.
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Technické specifikace [v mm]

Efektivni Sitka 930
Celkova sirka ~974
Vyska profilu 136
Tloustka plechu 0,7-1,5
Maximalni délka listu 14 000
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Predpoklady a komentar k tabulkam nosnosti plecht

Tabulky s nosnostmi byly zpracovany pro trapézové plechy firmy ,,BLACHPROFIL 2", které pracuiji jako
nosniky s jednim polem nebo kontinudlni nosniky: se dvéma a tfemi poli, a také pro plechy pokladané
skladané - jako nosniky se dvéma a tfemi poli (tabulky pro skladané systémy jsou dostupné na zadost

u prodejniho projektového oddéleni BLACHPROFIL 2). Byly zohlednény varianty pro opirani na podpérach
(pozitivni nebo negativni).

Vysledky byly ziskany na zakladé statickych a pevnostnich analyz plech(, se kterymi bylo zachazeno jako

s tenkosténnymi prvky dle algoritmu Dr. Ing. R. J. Garncarka, profesora Polytechniky v Bialystok, v souladu
s PN-EN 1993-1-3: Srpen 2009 v&etné pozdéjsich zmén. K vypoctim byly pouZzity autorské programy firmy
LKOTEX" (www.kotex.waw.pl).

Ve vypoctech byl pouzit dle PN-EN 1993-1-3:

e pruzny material s mezi pruznosti fyb dle tabulky 3.1b.,

* materialovy koeficient bezpecnostiy_=1,0.

V tabulkach je uveden prehled zatizeni vypocdtenych pro 1. mezni stav (SGN), vyjadtujici pfipustnou nosnost
a charakteristicka zatizeni pro 2. mezni stav (SGU), odpovidajici pfipustnym

deformacim. Pripustné zatizeni ve stavu SGU bylo stanoveno pro deformace L/150, L/200 i L/300.

Zatizeni byla vyjadrena v kN/m?2.

Vseobecna doporuceni

V tabulkach byly uvedeny Sifky krajni podpéry doporuc¢ované vyrobcem (60 mm), zatimco
pro zatizeni byla pfijata Sitka krajni podpéry a=10 mm dle PN-EN. Tabulky pro bézné systémy
se dvéma a tfemi poli byly provedeny pro Sirky stfedové podpéry b=60 mm, 100 mm, 140 mm a 300 mm.

Prehled vypoctenych zatizeni musi byt porovnan s hodnotami z tabulek - véta €. 1, pro rozpéti odpovidajici minimalné
konstrukci pouzité v projektu.

V pripadé plechu se dvéma a tfemi poli je tfeba vybrat tabulku s odpovidaijici Sirkou stfedové podpéry b odpovidajici
maximalné Sifce pouzité v navrhu konstrukce.

Jak pro Sirku stfedové podpéry b, tak i pro rozpéti poli L mize byt pouzita linearni interpolace.

Tyto tabulky mohou byt pouzity po splnéni nasledujicich podminek:

e zatizeni plsobici na pouzité statické systémy je zatizeni trvalé a rovnomeérné rozlozené,

e délky poli v systémech s vice poli se nelisi o vice nez 5 %, pficemz pro urceni SGN a SGU se pouziva nejvétsi délka
pole,

e zplsob uchyceni trapézovych plecht je shodny s ndvodem vyrobce.

V jinych individualnich pripadech doporuc¢ujeme konzultaci se zdstupcem nasi firmy.



Doporuceni tykajici se skladanych systému
Tabulky byly vyhotoveny pro skladané konce rovné 0.1 rozpéti pole, viz obrazek*:
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Pro skladané systémy musi stfredova podpéra splnovat podminku >=60 mm.

Spoje musi byt umisténé nad osami podpér a z obou stran podpéry ve vzdalenosti 0,09 rozpéti.
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Hmotnost plecht (kg/m?)

TLOUSTKA | HMOTNOST
0,70 8,86
0,75 9,50
0,80 10,13
0,88 11,14
1,00 12,66
1,15 14,56
1,25 15,86
1,50 18,99

* Tabulky pro prekryvajici se rozlozeni jsou k dispozici na vyzadani.
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